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Prólogo

La docencia de una asignatura como “Procedimientos de Construcción” resulta 
complicada debido a que se debe enseñar al futuro ingeniero civil cómo hacer las 
obras. Eso incluye no solo las fases constructivas, sino también aspectos de gran 
relevancia como es el conocimiento de la maquinaria y los medios auxiliares, la 
seguridad y salud, el impacto ambiental de las obras y, sobre todo, el conocimiento 
básico necesario en geotecnia, resistencia de materiales, mecánica, cálculo de 
estructuras, gestión de empresas, planificación de obras y economía. Todo ello para 
acertar en la selección del mejor proceso constructivo para una obra determinada. Y 
todo este conocimiento debe abordarse con una experiencia nula o muy pequeña del 
alumnado en relación con la realidad física de las obras.

La pregunta es inmediata: ¿cómo podemos llevar la obra al estudiante en un 
aula? Resulta evidente la necesidad de que los futuros profesionales pisen las obras 
lo máximo posible y realicen prácticas en empresa. Pero esta experiencia no es 
suficiente para adquirir las competencias y conocimientos necesarios.

El problema crece cuando este tipo de asignaturas de construcción se imparten en 
los primeros cursos de los grados. En los planes antiguos, “Procedimientos Generales 
de Construcción y Organización de Obras” se impartía en los últimos cursos, incluso 
en paralelo con la asignatura de Proyectos. Ello permitía al estudiante aplicar todos 
los conocimientos adquiridos con anterioridad y hacía que la asignatura se pudiese 
entender con mayor profundidad.

Pero el problema sigue siendo el mismo. Me acuerdo que esta asignatura la 
estudié en cuarto curso de la titulación de ingeniero de caminos, canales y puertos, 
cuando el plan se desarrollaba en seis cursos. En aquella época, hablo del año 1986, 
D. Hermelando Corbí Abad, profesor de la asignatura, utilizaba todos los medios
disponibles en su momento como el proyector de opacos, fotografías que nos
pasábamos de mano en mano o catálogos de máquinas o de empresas para que nos
imagináramos cómo se podría hacer una obra. Y, sobre todo, pizarra, mucha pizarra.
Tomábamos apuntes en clase y teníamos fotocopias mecanografiadas por el profesor
que nos servían a modo de texto. Todo se complementaba con abundantes visitas a
obras y excursiones organizadas que nos abrían los ojos, el compañerismo y la ilusión
por esta apasionante profesión.

Cuando en el año 1994 empecé a impartir por primera vez la asignatura, tuve 
que recurrir a todo tipo de estrategias disponibles en aquel momento. Era entonces 
profesor asociado, más jóven, pero con años ya de experiencia en el sector público y 
privado. Usábamos vídeos en VHS, transparencias que nos permitían ahorrar mucha 
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pizarra, fotografías y catálogos. Se completaba con las visitas a obra. Pero el problema 
de acercar la realidad al estudiante seguía siendo complicado. Además, las técnicas 
constructivas, y sobre todo las máquinas y los elementos auxiliares, cambiaban de 
forma acelerada. Todo demasiado rápido para los medios de los que disponíamos.

Sin embargo, la aparición de los ordenadores, el PowerPoint y, sobre todo, 
internet, revolucionó todo con el cambio de milenio. Nada volvió a ser como antes. La 
información y las novedades se acumularon en mi ordenador. Cientos de fotografías, 
vídeos y documentación se perdía entre las carpetas de mi disco duro. Había que 
poner orden.

El descubrimiento de las ventajas que tenía disponer de una bitácora digital fue 
algo que revolucionó mi forma de impartir las clases de esta asignatura. En efecto, 
el 5 de marzo de 2012 empecé el que iba a ser un blog personal para organizar la 
información que tenía dispersa en mi ordenador. Fue una auténtica revolución. Podía 
ordenar por entradas información dispersa sobre temas de construcción, incluyendo 
fotografías, vídeos y enlaces a otros documentos. Nada volvería a ser lo mismo. Los 
estudiantes disponían de una herramienta con la que tener toda la información, no 
solo de clase, sino que esta la podían ampliar hasta donde quisieran buceando en 
internet. Así nació el “Blog de Víctor Yepes” https://victoryepes.blogs.upv.es/, que 
hoy tiene casi 1 500 artículos y más de 5 000 visitas diarias. Además, con la potencia 
de las redes sociales, toda la información se multiplicaba de forma exponencial.

El paso siguiente era el lógico y normal. Se trataba de depurar y mejorar la 
información para hacer un libro. Así surgieron una serie de textos docentes que, bajo 
el nombre de Manual de Referencia, edita la Universitat Politècnica de València. 
Además, este libro en particular, sirve de base para un curso en línea, gratuito y 
masivo que, bajo el mismo nombre, se imparte desde este mismo año en la plataforma 
edX, donde colabora nuestra universidad. En el enlace https://www.edx.org/course/
introduccion-procedimientos-construccion-obra-civil se puede acceder al curso en 
cualquier momento, con la posibilidad de obtener un certificado oficial de dicho 
curso.

En cuanto a la estructura de este libro, realmente tiene dos grandes partes, una 
dedicada a la compactación mecánica de los suelos y, la segunda, que se centra en 
las técnicas de mejora del terreno. Si bien es cierto que la compactación mecánica no 
deja de ser una técnica de mejora del terreno, por su importancia y generalidad en las 
obras, se ha tratado como una parte diferenciada. También podréis encontrar un buen 
número de referencias y una cantidad nada desdeñable de preguntas tipo test con sus 
respuestas para averiguar si habéis comprendido bien lo explicado en el texto. Al 
final podréis localizar un índice temático que, de buen seguro, servirá para encontrar 
información de forma rápida.

La necesidad de un libro como este surge para rellenar un hueco editorial 
importante. Si bien se pueden encontrar cientos de libros de gran calidad en materias 
tales como la geotecnia y la mecánica de suelos, la resistencia de materiales y cálculo 

https://victoryepes.blogs.upv.es/
https://www.edx.org/course/introduccion-procedimientos-construccion-obra-civil
https://www.edx.org/course/introduccion-procedimientos-construccion-obra-civil
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de estructuras, la hidráulica, etc., son pocos los que se dedican a desgranar los 
procedimientos constructivos, la maquinaria y los medios auxiliares necesarios para 
ello.

El reto fue bastante importante. Se trató de estructurar información muy dispersa, 
técnicas clásicas con otras de rabiosa actualidad, maquinaria que, año tras año, deja a 
los modelos anteriores obsoletos. Y, afortunadamente, es posible que, en unos años, 
parte de las técnicas contenidas en este volumen queden como recuerdos del pasado, 
dando paso a la robotización, la inteligencia artificial, los gemelos digitales y otras 
muchas técnicas emergentes que van a desdibujar la forma que tenemos de entender 
las obras.

Por último, y aunque se ha realizado un esfuerzo minucioso por revisar el 
manuscrito, es posible que pueda existir alguna errata típica de una obra que se edita 
por vez primera. Asumo la responsabilidad de cualquier error y, en la medida de lo 
posible, trataré de subsanar y mejorar los aspectos o sugerencias que me hagáis llegar.

Este libro, a partir de ahora, deja de ser mío y pasa a ser vuestro. Espero que sirva 
para todos los estudiantes y profesionales que quieran introducirse al maravilloso 
mundo de las obras, y en particular, a aquellos que tienen que luchar, día a día con el 
terreno donde se van a asentar.

Valencia, a 21 de julio de 2021
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La mejora del terreno, en su sentido más amplio, se refiere a la alteración de cualquier 
propiedad para mejorar su comportamiento. La forma más usual de mejorar el terreno es 
incrementar su compacidad. Entre los principales métodos se encuentra la compactación 
(aumento de la densidad por medios mecánicos), la precarga (por colocación de una 
carga temporal) y el drenaje (rebaja o eliminación de la presión del agua intersticial). 
Estos métodos y otros pueden emplearse solos o combinados entre sí.

La compactación, por tanto, es el proceso que aumenta la densidad de un material 
aplicando fuerzas externas, que pueden ser estáticas o dinámicas. Los efectos 
conseguidos son la disminución de los huecos, el incremento del rozamiento interno 
de las partículas y la impermeabilización. Ello confiere al material cualidades de 
resistencia al hundimiento o rotura por esfuerzo cortante, y a deformaciones por 
cambios de volumen. Además, se reduce la permeabilidad, estabilizando los taludes y 
conservando las condiciones de los materiales puestos en obra.

Este procedimiento constructivo se utiliza en carreteras, calles y autopistas, pistas de 
aterrizaje, presas de tierra, terraplenes para líneas férreas, cimentaciones en edificación, 
etc. La compactación representa entre el 3 y 5% de los costos globales de la construcción 
siendo muy significativa su importancia en la calidad y la duración del proyecto.

Los factores básicos que determinan los resultados de la compactación son:

·	 El tipo de suelo.
·	 Las condiciones de empleo en obra (espesor de capa y humedad).
·	 El método de compactación y la energía aplicada.

1.1.	 Composición y clasificación de suelos
Se entiende por suelo al seudosólido constituido por un conjunto de partículas sólidas 
que forman una estructura en cuyo seno existen huecos ocupados por agua y aire en 
proporciones variables. A efectos prácticos, podemos considerar como “suelo” aquel 
material que puede ser excavado sin el uso de explosivos, para diferenciarlo de la “roca”. 
Se observa en la Figura 1 los componentes de un suelo, con las notaciones que sobre sus 
pesos y volúmenes permiten definir parámetros que caracterizan su estado físico.

Figura 1. Componentes de un suelo.
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Peso específico de las partículas sólidas γs = Ps / Vs

Peso específico del agua γw = Pw / Vw

Peso específico aparente del suelo γ = P / V
Peso específico seco del suelo γd = Ps / V
Humedad o contenido de agua ω = Pw / Ps

Densidad relativa de las partículas sólidas G = γs / γw

Porosidad n = (Va + Vw) / V
Índice de huecos e = (Va + Vw) / Vs

Huecos de aire na = Va / V
Grado de saturación Sr = Vw / (Va + Vw)

Los suelos se pueden clasificar atendiendo a su historia geológica, composición 
y propiedades físicas. Las partículas que los forman pueden ser de composición 
química muy variada y de tamaños y formas diferentes.

Los suelos que encontramos en la superficie terrestre proceden de las formaciones 
rocosas. Estos pueden haber sido transportados –por acción del agua, viento o 
glaciares– o no, nombrándose estos últimos suelos residuales.

Se denomina granulometría de un suelo a la distribución, en tamaños, de sus 
partículas. Las ordenadas de su gráfica se refieren al porcentaje, en peso, que pasan 
por el tamaño correspondiente. Los límites que separan los diferentes tamaños, son 
convencionales, pero se admiten las denominaciones recogidas en la Tabla 1, según 
la norma EN ISO 14688 (anteriormente, DIN 4022).

Tabla 1. Denominación de los componentes de un suelo por su tamaño.
Denominación Tamaño en mm
Piedra > 60

Grava
Gruesa
Media
Fina

20 - 60
6 - 20
2 - 6

Arena
Gruesa
Media
Fina

0,6 - 2
0,2 - 0,6
0,06 - 0,2

Limo
Grueso
Medio
Fino

0,02 - 0,06
0,006 - 0,02
0,002 - 0,006

Arcilla < 0,002

Esta caracterización de las partículas por tamaños, permite diferenciar dos 
estructuras de suelos, unos típicamente granulares (gravas y arenas sueltas), y otros 
finos (arcillas y limos). Las gravas no pueden retener agua capilar por el tamaño 
de los huecos entre partículas, a diferencia de las arenas que mantienen unidas 
sus partículas si existe cierta humedad debido a las tensiones capilares del agua 
intergranular (falsa cohesión). Los limos no son observables a simple vista, tienen 
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más cohesión que las arenas en estado seco y una pequeña plasticidad en estado 
húmedo. Las arcillas suelen tener ya propiedades coloidales, uniéndose sus partículas 
por fuerzas de cohesión debidas a los potentes campos iónicos desarrollados en la 
superficie de cada grano. En la Figura 2 se observa la denominación habitual de un 
suelo en función de su curva granulométrica típica.

Figura 2. Curvas granulométricas.

Se ha recogido en la Tabla 2 la relación existente entre los tamices UNE y 
ASTM, pues es habitual en algunos libros de texto utilizar indistintamente una u otra 
denominación.

Tabla 2. Relación tamices UNE y ASTM.
Tamaños nominales de abertura Tamaños nominales de abertura

mm ASTM mm ASTM
80 3” 5,0 N° 4
63 2 ½“ 2,5 N° 8
50 2” 2,0 N° 10
40 1 ½“ 1,25 N° 16
25 1” 0,630 N° 30
20 ¾” 0,315 N° 50

12,5 ½” 0,160 N° 100
10,0 3/8” 0,080 N° 200
6,3 ¼”

Se definen algunos coeficientes característicos relacionados con la forma de la 
curva granulométrica. Así, por ejemplo, el coeficiente de uniformidad, introducido 
por Hazen:

� Ecuación 1.1
10

60

D
DCu =
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y el coeficiente de curvatura:

� Ecuación 1.2

siendo Dx el diámetro correspondiente al x% en la curva granulométrica. D10 es el 
llamado diámetro efectivo y está estrechamente relacionado con la permeabilidad de 
un suelo. Un valor de Cc entre 1 y 3 corresponde a suelos bien graduados. Los suelos 
uniformes dan valores de Cu inferiores a 5, y los muy uniformes, valores inferiores 
a 2,5.

Se denomina límite plástico al grado de humedad para el que se considera que el 
suelo comienza a ser plástico, y límite líquido al que considera que el suelo empieza 
a fluidificarse. La diferencia entre los anteriores se denomina índice de plasticidad.

Existen distintas clasificaciones de suelos en función de la composición, 
granulometría y plasticidad de la porción sólida. La primera clasificación de carácter 
general la desarrolló Casagrande en 1942 y la adoptó el Cuerpo de Ingenieros del 
Ejército de los EE.UU. (1952). Se denomina Clasificación de Suelos USC (Unified 
Soil Classification). Con posterioridad, la American Society for Testing Materials 
la incluyó entre sus métodos normalizados (ASTM: D 2487-69). En la Tabla 3 se 
encuentran los criterios de clasificación según Casagrande.

Tabla 3. Criterios de clasificación de los suelos según Casagrande.

Símbolo Características generales
GW

GRAVAS 
(> 50% en tamiz #4 ASTM)

Limpias (finos < 5%)
Bien graduadas

GP Pobremente graduadas

GM
Con finos (finos > 12%)

Componente limoso

GC Componente arcilloso

SW

ARENAS 
(< 50% en tamiz #4 ASTM)

Limpias (finos < 5%)
Bien graduadas

SP Pobremente graduadas

SM
Con finos (finos > 12%)

Componente limoso

SC Componente arcilloso

ML
LIMOS

Baja plasticidad (LL < 50)

MH Alta plasticidad (LL > 50)

CL
ARCILLAS

Baja plasticidad (LL < 50)

CH Alta plasticidad (LL > 50)

OL
SUELOS ORGÁNICOS

Baja plasticidad (LL < 50)

OH Alta plasticidad (LL > 50)

Pt TURBA Suelos altamente orgánicos

La clasificación U.S.C divide los suelos en grupos, nombrados por dos letras 
mayúsculas, correspondientes a las iniciales de los nombres ingleses de los suelos 

6010

2
30

DD
DCc =
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más representativos de ese grupo. Se dividen en suelos de grano grueso, suelos de 
grano fino y suelos de estructura orgánica.

Los suelos de grano grueso se subdividen en gravas y suelos con grava “símbolo 
G” (gravel), y arenas y suelos arenosos “símbolo S” (sand). Pueden estar bien 
graduados “W” (well graded) o mal graduados “P” (poor graded). Los suelos de 
grano fino se subdividen por medio de su límite líquido. Pueden ser arcillas “C” 
(clay) o limos “M” (mo, en sueco). El “símbolo L” (low compressibility) se usa para 
suelos con límite líquido de 50 o menos, y el “símbolo H” (high compressibility) 
para suelos con límites líquidos que excedan de 50. La turba y otros suelos altamente 
orgánicos se designan con el “símbolo Pt” (peat, turba) y no están subdivididos.

La clasificación AASHTO constituye el sistema internacional más empleado para 
clasificar los suelos en carreteras. Los suelos se dividen en siete grupos principales 
según su granulometría y límites de Atterberg (Figura 3).

Figura 3. Clasificación AASHTO de suelos para carreteras.
 Fuente: http://www.wikivia.org/wikivia/index.php?title=Clasificaci%C3%B3n_AASHTO.

No se describen otras clasificaciones desarrolladas para los suelos. En la 
bibliografía pueden verse algunas como la de la “Federal Aviation Agency Method of 
Soil and Subgrade Classification”, la europea DIN 18196, etc. Pero por su interés y 
adecuación, resalta la Clasificación Francesa de tierras para terraplenes, que atiende 
a datos climáticos y de humedad del suelo in situ y establece recomendaciones sobre 
la manipulación de cada tipo de terreno.

http://www.wikivia.org/wikivia/index.php?title=Clasificaci%C3%B3n_AASHTO
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1.2.	 Materiales de un terraplén
Un suelo es utilizable si es posible su correcta puesta en obra y si durante la vida útil 
de la obra, esta permanece estable y sin deformaciones incompatibles con su uso. 
Estas dos condiciones están en función de las características intrínsecas del material 
y del estado natural en que se encuentre, especialmente de su humedad.

Los materiales a utilizar en un terraplén son aquellos fáciles de apisonar y que una 
vez compactados son resistentes a la deformación y poco sensibles a los cambios de 
humedad o a las heladas.

En España, el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales establece, en su 
artículo 330 “Terraplenes”, distintos tipos de suelos, en función de su granulometría, 
plasticidad, resistencia a la deformación o capacidad de soporte, posibilidad de 
entumecimiento, densidad máxima Proctor y contenidos de materia orgánica. Se 
dividen en suelos intolerables, tolerables, adecuados y seleccionados.

El Pliego distingue en los terraplenes cuatro zonas: cimiento, núcleo, espaldón y 
coronación. El cimiento lo define como “la parte inferior de un terraplén en contacto 
con la superficie de apoyo, siendo su espesor mínimo de un metro”, la coronación 
sería “la parte superior del relleno tipo terraplén, sobre la que se apoya el firme, 
con un espesor mínimo de dos tongadas y siempre mayor de cincuenta centímetros”. 
El espaldón es “la parte exterior de relleno tipo terraplén que, ocasionalmente, 
formará parte de los taludes del mismo. No se considerarán parte del espaldón los 
revestimientos tipo vegetal, encachados, protecciones antierosión, etc.” El núcleo 
es la “parte del terraplén comprendida entre el cimiento y la coronación”. Se 
nombra explanada al nivel del asiento del firme. En la Figura 4 se ha representado la 
zonificación bajo la explanada de una carretera, con sus diferentes partes.

Figura 4. Zonificación bajo la explanada de una carretera.
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Sin embargo, hay que matizar al respecto que, una vez eliminada la cobertura 
vegetal, puede existir una zona, en contacto con el firme -que es la parte superior del 
terraplén, y por tanto debería ser coronación-, pese a estar por debajo de la superficie 
original del terreno, y en segundo lugar, que si hay que hacer excavación adicional por 
presencia de material inadecuado, se ejecuta un “cajeado de desmonte”, que es una 
unidad de obra que debe cumplir especificaciones distintas a las exigidas al cimiento, 
por lo que deberemos diferenciarla. Por tanto, se propone definir el cimiento como 
“aquella parte del terraplén por debajo de la superficie original del terreno, que no 
corresponde a coronación ni a cajeado de desmonte”.

Los suelos inadecuados no cumplen las condiciones mínimas requeridas a los 
tolerables, y no pueden usarse en ninguna zona del terraplén. En núcleos y cimientos 
pueden emplearse los tolerables, adecuados o seleccionados. Los núcleos sujetos 
a inundación se formarán solo con suelos granulares (adecuados o seleccionados). 
En coronación deberán usarse suelos adecuados o seleccionados, aunque se pueden 
admitir los tolerables mejorados o estabilizados con cemento o cal. En la Figura 5 se 
ha representado el uso de los diferentes tipos de suelos, según lo prescrito en el PG-3, 
en función de la zonificación del terraplén.

Figura 5. Uso de suelos en función de la zonificación del terraplén, según PG-3.

A efectos del artículo 330 del Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para 
Obras de Carreteras y Puentes (PG-3), los rellenos tipo terraplén estarán constituidos 
por materiales que cumplan alguna de las dos condiciones granulométricas siguientes:

·	 Cernido, o material que pasa por el tamiz de 20 mm > 70%.
·	 Cernido por el tamiz 0,080 mm ≥ 35%.

Se considerarán como suelos seleccionados aquellos que cumplen las siguientes 
condiciones:

·	 Contenido en materia orgánica MO < 0,2%, según UNE 103204.
·	 Contenido en sales solubles en agua, incluido el yeso, SS < 0,2%, según 

NLT 114.
·	 Tamaño máximo Dmax ≤ 100 mm.



Procedimientos de construcción para la compactación y mejora del terreno

10

·	 Cernido por el tamiz 0,40 UNE ≤ 15% o que en caso contrario cumpla todas 
y cada una de las condiciones siguientes:

-	 Cernido por el tamiz 2 UNE < 80%.
-	 Cernido por el tamiz 0,40 UNE < 75%.
-	 Cernido por el tamiz 0,080 < 25%.
-	 Límite líquido LL < 30, según UNE 103103.
-	 Índice de plasticidad IP < 10, según UNE 103103 y UNE 103104.

Se considerarán como suelos adecuados los que no pudiendo ser clasificados 
como suelos seleccionados cumplan las condiciones siguientes:

·	 Contenido en materia orgánica MO < 1%, según UNE 103204.
·	 Contenido en sales solubles, incluido el yeso, SS < 0,2%, según NLT 114.
·	 Tamaño máximo Dmax ≤ 100 mm.
·	 Cernido por el tamiz 2 UNE < 80%.
·	 Cernido por el tamiz 0,080 UNE < 35%.
·	 Límite líquido LL < 40, según UNE 103103.
·	 Si el límite líquido LL > 30, el índice de plasticidad IP > 4, según UNE 

103103 y UNE 103104.

Se considerarán como suelos tolerables los que no pudiendo ser clasificados 
como suelos seleccionados ni adecuados, cumplen las condiciones siguientes:

·	 Contenido en materia orgánica MO < 2%, según UNE 103204.
·	 Contenido en yeso < 5%, según NLT 115.
·	 Contenido en otras sales solubles distintas del yeso SS < 1%, según NLT 114.
·	 Límite líquido LL < 65, según UNE 103103.
·	 Si el límite líquido LL > 40 el índice de plasticidad será IP > 0,73 (LL-20).
·	 Asiento en ensayo de colapso inferior al 1%, según NLT 254, para muestra 

remoldeada según el ensayo Proctor Normal UNE 103500, y presión de 
ensayo de 0,2 MPa.

·	 Hinchamiento libre según UNE 103601 inferior al 3%, para muestra 
remoldeada según el ensayo Proctor Normal UNE 103500.

Se considerarán como suelos marginales los que no pudiendo ser clasificados 
como suelos seleccionados, ni adecuados, ni tampoco como suelos tolerables, por 
el incumplimiento de alguna de las condiciones indicadas para éstos, cumplan las 
siguientes condiciones:

·	 Contenido en materia orgánica MO < 5%, según UNE 103204.
·	 Hinchamiento libre según UNE 103601 < 5%, para muestra remoldeada 

según el ensayo Proctor Normal UNE 103500.
·	 Si el límite líquido LL > 90, el índice de plasticidad IP < 0,73 (LL-20).
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